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Bundesgesetz über Bauprodukte (Bauproduktegesetz, BauPG) 

Technische Normen für Bauprodukte 

Gestützt auf Artikel 4 des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 19991 über Bauprodukte 
(BauPG) werden die im Anhang aufgeführten technischen Normen für Bauprodukte 
als technische Normen bezeichnet, die geeignet sind, die wesentlichen Anforderun-
gen nach Artikel 3 Absatz 3 BauPG zu konkretisieren. Es handelt sich dabei um 
europäisch harmonisierte Normen, die im Auftrag der Europäischen Kommission2 
sowie der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) vom Europäischen Komitee 
für Normung (CEN) erlassen und von der Europäischen Kommission im Amtsblatt 
der Europäischen Union mitgeteilt worden sind. Diese Bezeichnung erfolgt vorbe-
hältlich Fehlern bei der genannten Mitteilung der Europäischen Kommission. Vor-
behalten bleiben spätere Anpassungen der Bezeichnung. 
Dieses Normenverzeichnis ersetzt das vorangegangene, im Bundesblatt Nr. 50 vom 
20. Dezember 2005 veröffentlichte Verzeichnis. Änderungen und Ergänzungen im 
Verhältnis zum vorangegangenen Verzeichnis sind in Kursivschrift hervorgehoben. 
Listen der Titel dieser Normen sowie die Texte dieser Normen können bei der 
Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Abteilung switec, Bürglistrasse 29, 
8400 Winterthur, bezogen werden. 

6. Dezember 2006 Bundesamt für Bauten und Logistik 

 Leiter Bauprodukte: Herbert Tichy 
 

  

1 SR 933.0 
2 Vormals Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 



9852 

Anhang 

Technische Normen für Bauprodukte 

Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

00040-05: 
2002 

Lichtmaste – Teil 5: Anforderungen für 
Lichtmaste aus Stahl 

2006/C 134/01 01.02.2003/ 
01.02.2005 

00040-06: 
2002 

Lichtmaste – Teil 6: Anforderungen für 
Lichtmaste aus Aluminium 

2006/C 134/01 01.02.2003/ 
01.02.2005 

00040-07: 
2002 

Lichtmaste – Teil 7: Anforderungen an Licht-
maste aus faserverstärktem Polymerverbund-
stoff 

2006/C 134/01 01.10.2003/ 
01.10.2004 

00054-03: 
2001 

Brandmeldeanlagen – Teil 3: Feueralarmein-
richtungen – Akustische Signalgeber 

2006/C 134/01 _ 

00054-03: 
2001/A1: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 3: Feueralarmein-
richtungen – Akustische Signalgeber (Ände-
rung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2003/ 
30.06.2005 

00054-04: 
1997 

Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversor-
gungseinrichtungen 

2006/C 134/01 _ 

00054-04: 
1997/A1: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversor-
gungseinrichtungen (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.10.2003/ 
31.12.20073 

00054-05: 
2000 

Brandmeldeanlagen – Teil 5: Wärmemelder – 
Punktförmige Melder 

2006/C 134/01 _ 

00054-05: 
2000/A1: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 5: Wärmemelder – 
Punktförmige Melder (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2003/ 
30.06.2005 

00054-07: 
2000 

Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – 
Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, 
Durchlicht- oder Ionisationsprinzip 

2006/C 134/01 _ 

00054-07: 
2000/A1: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – 
Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, 
Durchlicht- oder Ionisationsprinzip 
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2003/ 
30.06.2005 

00054-10: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 10: Flammenmel-
der – Punktförmige Melder 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2008 

00054-10: 
2002/A1: 
2005 

Brandmeldeanlagen – Teil 10: Flammenmel-
der – Punktförmige Melder (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2008 

00054-11: 
2001 

Brandmeldeanlagen – Teil 11: Handfeuer-
melder 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2008 

00054-11: 
2001/A1: 
2005 

Brandmeldeanlagen – Teil 11: Handfeuer-
melder (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2008 

00054-12: 
2002 

Brandmeldeanlagen – Teil 12: Rauchmelder – 
Linienförmige Melder nach dem Durchlicht-
prinzip 

2006/C 134/01 01.10.2003/ 
31.12.2005 

  

3 Die Koexistenzperiode wurde gegenüber der vorhergehenden Bekanntmachung ver-
längert. 
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Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

00054-17: 
2005 

Brandmeldeanlagen – Teil 17: Kurzschlussiso-
latoren 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.12.2008 

00054-18: 
2005 

Brandmeldeanlagen – Teil 18: Eingangs-
/Ausgangsgeräte 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.12.2008 

00197-01: 
2000 

Zement – Teil 1: Zusammensetzung,  
Anforderungen und Konformitätskriterien 
von Normalzement 

2006/C 134/01 01.04.2001/ 
01.04.2002 

00197-01: 
2000/A1: 
2004 

Zement – Teil 1: Zusammensetzung, 
Anforderungen und Konformitätskriterien 
von Normalzement (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.02.2005/ 
01.02.2006 

00197-04: 
2004 

Zement – Teil 4: Zusammensetzung, Anforde-
rungen und Konformitätskriterien von Hoch-
ofenzement mit niedriger Anfangsfestigkeit 

2006/C 134/01 01.02.2005/ 
01.02.2006 

00295-10: 
2005 

Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohr-
verbindungen für Abwasserleitungen und 
-kanäle – Teil 10: Leistungsanforderungen 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

00413-01: 
2004 

Putz- und Mauerbinder – Teil 1: Zusammen-
setzung, Anforderungen und Konformitäts-
kriterien 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

00438-07: 
2005 

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoff-
platten (HPL) – Platten auf Basis härtbarer 
Harze (Schichtpressstoffe) – Teil 7: Kompakt-
platten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten 
für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen-
und Aussenanwendung 

2006/C 134/01 01.11.2005/ 
01.11.2006 

00442-01: 
1995 

Radiatoren und Konvektoren – Teil 1: Techni-
sche Spezifikationen und Anforderungen 

2006/C 134/01 _ 

00442-01: 
1995/A1: 
2003 

Radiatoren und Konvektoren – Teil 1: Techni-
sche Spezifikationen und Anforderungen 
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

00450-01: 
2005 

Flugasche für Beton – Teil 1: Definition, 
Anforderungen und Konformitätskriterien 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

00459-01: 
2001 

Baukalk – Teil 1: Definitionen, Anforderun-
gen und Konformitätskriterien 

2006/C 134/01 01.08.2002/ 
01.08.2003 

00490: 
2004 

Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer 
und Wandbekleidungen – Produktanforderun-
gen 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

00492: 
2004 

Faserzement-Dachplatten und dazugehörige 
Formteile – Produktspezifikation und Prüfver-
fahren 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

00492: 
2004/A1: 
2005 

Faserzement-Dachplatten und dazugehörige 
Formteile – Produktspezifikation und Prüfver-
fahren (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

00494: 
2004 

Faserzement-Wellplatten und dazugehörige 
Formteile – Produktspezifikation und Prüfme-
thoden 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

00494: 
2004/A1: 
2005 

Faserzement-Wellplatten und dazugehörige 
Formteile – Produktspezifikation und Prüf-
methoden (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 
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Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

00516: 
2006 

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheinde-
ckungen – Einrichtungen zum Betreten des 
Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzel-
tritte 

2006/C 134/01 01.11.2006/ 
01.11.2007 

00517:  
2006 

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheinde-
ckungen – Sicherheitsdachhaken 

2006/C 134/01 01.12.2006/ 
01.12.2007 

00520: 
2004 

Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.03.20073 

00523: 
2003 

Hüllrohre aus Bandstahl für Spannglieder – 
Begriffe, Anforderungen und Konformität 

2006/C 134/01 01.06.2004/ 
01.06.2005 

00544: 
2005 

Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage 
und/oder Kunststoffeinlage – Produktspezifi-
kation und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2007 

00572-09: 
2004 

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus 
Kalk-Natronsilicatglas – Teil 9: Konformitäts-
bewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

00671-01: 
2001 

Ortfeste Löschanlagen – Wandhydranten – 
Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem 
Schlauch 

2006/C 134/01 01.02.2002/ 
01.04.2004  

00671-02: 
2001 

Ortfeste Löschanlagen – Wandhydranten – 
Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch 

2006/C 134/01 01.02.2002/ 
01.04.2004  

00681-01: 
1996 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 1: Vulkanisierter Gummi

2006/C 134/01 _ 

00681-01: 
1996/A2: 
2002 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 1: Vulkanisierter Gummi 
(Änderung A2) 

2006/C 134/01 01.01.2003/ 
01.01.2004 

00681-02: 
2000 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 2: Thermoplastische 
Elastomere 

2006/C 134/01 _ 

00681-02: 
2000/A1: 
2002 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 2: Thermoplastische 
Elastomere (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2003/ 
01.01.2004 

00681-03: 
2000 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 3: Zellige Werkstoffe aus 
vulkanisiertem Kautschuk 

2006/C 134/01 _ 

00681-03: 
2000/A1: 
2002 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforde-
rungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung – Teil 3: Zellige Werkstoffe aus 
vulkanisiertem Kautschuk (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2003/ 
01.01.2004 
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Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

00682: 
2002 

Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anfor-
derungen für Dichtungen in Versorgungs-
leitungen und Bauteilen für Gas und flüs-
sige Kohlenwasserstoffe 

2006/C 134/01 01.10.2002/ 
01.12.2003 

00771-01: 
2003 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 1: Mauerziegel 

2006/C 134/01 (01.12.2004)4 
01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-01: 
2003/A1: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 1: Mauerziegel (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-02: 
20035 

Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalk-
sandsteine 

2006/C 134/01 (01.12.2004)4 
01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-02: 
2003/A1: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalk-
sandsteine (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-03: 
2003 

Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mau-
ersteine aus Beton (mit dichten und porigen 
Zuschlägen) 

2006/C 134/01 (01.12.2004)4 
01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-03: 
2003/A1: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mau-
ersteine aus Beton (mit dichten und porigen 
Zuschlägen) (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-04: 
2003 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 4: Porenbetonsteine 

2006/C 134/01 (01.12.2004)4 
01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-04: 
2003/A1: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 4: Porenbetonsteine (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-05: 
2003 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 5: Betonwerksteine 

2006/C 134/01 (01.03.2005)4 
01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-05: 
2003/A1: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine –  
Teil 5: Betonwerksteine (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

00771-06: 
2005 

Festlegungen für Mauersteine – Teil 6: Natur-
steine 

2006/C 134/01 01.08.2006/ 
01.08.2007 

00845-01: 
2003 

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für 
Mauerwerk – Teil 1: Maueranker, Zugbänder, 
Auflager und Konsolen 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

00845-02: 
2003 

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für 
Mauerwerk – Teil 2: Stürze 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.04.2006 

00845-03: 
2003 

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für 
Mauerwerk – Teil 3: Lagerfugenbewehrung 
aus Stahl 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

    
    

  

4 Die Datumsangabe in Klammern entspricht den Angaben im Amtsblatt der EU vom 
08.06.2006, Nr. C 134, S. 5. 

5 Referenz der ersetzten Norm: EN 771-02: 2000. 



9856 

Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

00858-01: 
2002 

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten 
(z.B. Öl und Benzin) – Teil 1: Bau-, Funk-
tions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und 
Güteüberwachung 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

00858-01: 
2002/A1: 
2004 

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten 
(z.B. Öl und Benzin) – Teil 1: Bau-, Funk-
tions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und 
Güteüberwachung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

00934-02: 
2001 

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel – Teil 2: Betonzusatzmittel – Definitio-
nen, Anforderungen, Konformität, Kennzeich-
nung und Beschriftung 

2006/C 134/01 01.05.2002/ 
01.05.2003 

00934-02: 
2001/A1: 
2004 

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel – Teil 2: Betonzusatzmittel – Definitio-
nen, Anforderungen, Konformität, Kennzeich-
nung und Beschriftung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.2005 

00934-02: 
2001/A2: 
2005 

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel – Teil 2: Betonzusatzmittel – Definitio-
nen, Anforderungen, Konformität, Kennzeich-
nung und Beschriftung (Änderung A2) 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2007 

00934-04: 
2001 

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel – Teil 4: Zusatzmittel für Einpressmör-
tel für Spannglieder – Definitionen, Anforde-
rungen, Konformität, Kennzeichnung und 
Beschriftung 

2006/C 134/01 01.05.2002/ 
01.05.2003 

00997: 
2003 

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeform-
tem Geruchverschluss 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.20063 

00998-02: 
2003 

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau – 
Teil 2: Mauermörtel 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

01096-04: 
2004 

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas –  
Teil 4: Konformitätsbewertung/ Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

01123-01: 
1999 

Rohre und Formstücke aus längsnahtge-
schweisstem, feuerverzinktem Stahlrohr mit 
Steckmuffe für Abwasserleitungen –  
Teil 1: Anforderungen, Prüfungen, Güteüber-
wachung 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

01123-01: 
1999/A1: 
2004 

Rohre und Formstücke aus längsnahtge-
schweisstem, feuerverzinktem Stahlrohr mit 
Steckmuffe für Abwasserleitungen –  
Teil 1: Anforderungen, Prüfungen, Güteüber-
wachung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

01124-01: 
1999 

Rohre und Formstücke aus längsnahtge-
schweisstem, nichtrostendem Stahlrohr mit 
Steckmuffe für Abwasserleitungen – Teil 1: 
Anforderungen, Prüfungen, Güteüberwachung

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

01124-01: 
1999/A1: 
2004 

Rohre und Formstücke aus längsnahtge-
schweisstem, nichtrostendem Stahlrohr mit 
Steckmuffe für Abwasserleitungen – Teil 1: 
Anforderungen, Prüfungen, Güteüberwachung 
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 
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Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

01279-05: 
2005 

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas 
– Teil 5: Konformitätsbewertung 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

01304: 
2005 

Dachziegel und Formziegel – Begriffe und 
Produktanforderungen 

2006/C 134/01 01.02.2006/ 
01.02.2007 

01337-03: 
2005 

Lager im Bauwesen – Teil 3: Elastomerlager 2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

01337-04: 
2004 

Lager im Bauwesen – Teil 4: Rollenlager 2006/C 134/01 01.02.2005/ 
01.02.2006 

01337-05: 
2005 

Lager im Bauwesen – Teil 5: Topflager 2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

01337-06: 
2004 

Lager im Bauwesen – Teil 6: Kipplager 2006/C 134/01 01.02.2005/ 
01.02.2006 

01337-07: 
20046 

Lager im Bauwesen – Teil 7: Kalotten- und 
Zylinderlager mit PTFE 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.06.2005 

01338: 
2003 

Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.03.2004/ 
01.03.2005 

01339: 
2003 

Platten aus Beton – Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.03.2004/ 
01.03.2005 

01340: 
2003 

Bordsteine aus Beton – Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

01341: 
2001 

Platten aus Naturstein für Aussenbereiche – 
Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2002/ 
01.10.2003 

01342: 
2001 

Pflastersteine aus Naturstein für Aussenberei-
che – Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2002/ 
01.10.2003 

01343: 
2001 

Bordsteine aus Naturstein für Aussenbereiche 
– Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2002/ 
01.10.2003 

01344: 
2002 

Pflasterziegel – Anforderungen und Prüfver-
fahren 

2006/C 134/01 01.01.2003/ 
01.01.2004 

01423: 
1997 

Strassenmarkierungsmaterialien – Nach-
streumittel – Glasperlen, Griffigkeitsmittel und 
Nachstreugemische 

2006/C 134/01 _ 

01423: 
1997/A1: 
2003 

Strassenmarkierungsmaterialien – Nach-
streumittel – Glasperlen, Griffigkeitsmittel und 
Nachstreugemische (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.05.2004/ 
01.05.2005 

01433: 
2002 

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen – 
Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, 
Kennzeichnung und Beurteilung der Konfor-
mität 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
01.08.2004 

1433: 
2002/A1: 
2005 

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen – 
Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, 
Kennzeichnung und Beurteilung der Konfor-
mität (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2006 

01457: 
1999 

Abgasanlagen – Keramik-Innenrohre – Anfor-
derungen und Prüfungen 

2006/C 134/01 _ 

    
    

  

6 Referenz der ersetzten Norm: EN 1337-07: 2000. 
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Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
Amtsblatt der EU 

Beginn der  
Anwendung als 
harmonisierte 
europäische Norm/ 
Ende der Koexis-
tenzperiode 

    

01463-01: 
1997 

Strassenmarkierungsmaterialien – Markie-
rungsknöpfe – Teil 1: Anforderungen im 
Neuzustand 

2006/C 134/01 _ 

01463-01: 
1997/A1: 
2003 

Strassenmarkierungsmaterialien – Markie-
rungsknöpfe – Teil 1: Anforderungen im 
Neuzustand (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2006 

01469: 
2004 

Natursteinprodukte – Bekleidungsplatten – 
Anforderungen 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.2006 

01520: 
2002 

Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus hauf-
werksporigem Leichtbeton 

2006/C 134/01 01.09.2003/ 
01.09.2004 

1748-01-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Spezielle Basiserzeug-
nisse – Borosilicatgläser – Teil 1-2: Konformi-
tätsbewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

1748-02-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Spezielle Basiserzeug-
nisse – Glaskeramik – Teil 2-2: Konformitäts-
bewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

01825-01: 
2004 

Abscheideranlagen für Fette – Teil 1: Bau-, 
Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeich-
nung und Güteüberwachung 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

01856-01: 
2003 

Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-
Abgasanlagen – Teil 1: Bauteile für System-
Abgasanlagen 

2006/C 134/01 01.04.2004/ 
01.04.2005 

01856-02: 
2004 

Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-
Abgasanlagen – Teil 2: Innenrohre und Ver-
bindungsstücke aus Metall 

2006/C 134/01 01.05.2005/ 
01.11.20073 

01857: 
2003 

Abgasanlagen – Bauteile – Betoninnenrohre 2006/C 134/01 01.05.2004/ 
01.05.2005 

01858: 
2003 

Abgasanlagen – Bauteile – Betonformblöcke 2006/C 134/01 01.05.2004/ 
01.05.2005 

01863-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes 
Kalknatronglas – Teil 2: Konformitätsbewer-
tung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

01873:  
2005 

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheinde-
ckungen – Lichtkuppeln aus Kunststoff – 
Produktfestlegungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2009 

01916:  
2002 

Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaser-
beton und Stahlbeton 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
23.11.2004 

01917:  
2002 

Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, 
Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
23.11.2004 

01935:  
2002 

Baubeschläge – Einachsige Tür- und Fenster-
bänder – Anforderungen und Prüfverfahren7 

2006/C 134/01 01.10.2002/ 
01.12.2003 

10025-01:  
2004 

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – 
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedin-
gungen 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

    
    

  

7 Der Titel der Norm EN 1935 war unvollständig im Amtsblatt der EU und lautete: «Bau-
beschläge – Einachsige Tür- und Fensterbänder – Anforderungen und Prüfver». 



9859 
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Ende der Koexis-
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10224:  
2002 

Rohre und Fittings aus unlegierten Stählen für 
den Transport wässriger Flüssigkeiten ein-
schliesslich Trinkwasser – Technische Liefer-
bedingungen 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

10224 
2002/A1: 
2005 

Rohre und Fittings aus unlegierten Stählen für 
den Transport wässriger Flüssigkeiten ein-
schliesslich Trinkwasser – Technische Liefer-
bedingungen (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

10311: 
2005 

Verbindungen für Stahlrohre und Fittings für 
den Transport von Wasser und anderen 
wässrigen Flüssigkeiten 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

10312:  
2002 

Geschweisste Rohre aus nichtrostenden 
Stählen für den Transport wässriger Flüssig-
keiten einschliesslich Trinkwasser – Techni-
sche Lieferbedingungen 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

10312: 
2002/A1: 
2005 

Geschweisste Rohre aus nichtrostenden 
Stählen für den Transport wässriger Flüssig-
keiten einschliesslich Trinkwasser – Techni-
sche Lieferbedingungen (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

12004:  
2001 

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten 
– Definitionen und Spezifikationen 

2006/C 134/01 _ 

12004:  
2001/A1:  
2002 

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten 
– Definitionen und Spezifikationen  
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2003/ 
01.04.2004 

12050-01:  
2001 

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung– Bau- und Prüf-
grundsätze – Teil 1: Fäkalienhebeanlagen 

2006/C 134/01 01.11.2001/ 
01.11.2002 

12050-02:  
2000 

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung – Bau- und Prüf-
grundsätze – Teil 2: Abwasserhebeanlagen für 
fäkalienfreies Abwasser 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.10.2002 

12050-03: 
2000 

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung – Bau- und Prüf-
grundsätze – Teil 3: Fäkalienhebeanlagen zur 
begrenzten Verwendung 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.10.2002 

12050-04  
2000 

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung – Bau- und Prüf-
grundsätze – Teil 4: Rückflussverhinderer für 
fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.10.2002 

12057:  
2004 

Natursteinprodukte – Fliesen – Anforderungen 2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

12058:  
2004 

Natursteinprodukte – Bodenplatten und 
Stufenbeläge – Anforderungen 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

12094-01:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 1: Anforderungen und 
Prüfverfahren für automatische elektrische 
Steuer- und Verzögerungseinrichtungen 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.05.2006 

    
    



9860 

Nr. SN EN  Titel Fundstelle 
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Ende der Koexis-
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12094-02:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 2: Anforderungen und 
Prüfverfahren für automatische nicht-
elektrische Steuer- und Verzögerungseinrich-
tungen 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.05.2006 

12094-03: 
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 3: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Handauslöseeinrichtungen 
und Stopptaster 

2006/C 134/01 01.01.2004/ 
01.09.2005 

12094-04:  
2004 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 4: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Behälterventilbaugruppen 
und zugehörige Auslöseeinrichtungen 

2006/C 134/01 01.05.2005/ 
01.08.20073 

12094-05:  
2000 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 5: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Hoch- und Niederdruck-
Bereichs-ventile und zugehörige Auslöseein-
richtungen für CO2-Anlagen 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.04.2004 

12094-06:  
2000 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 6: Anforderungen und 
Prüfverfahren für nichtelektrische Blockierein-
rich-tungen für CO2-Anlagen 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.04.2004 

12094-07:  
20008 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 7: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Düsen für CO2-Anlagen 

2006/C 134/01 01.10.2001/ 
01.04.2004 

12094-07:  
2000/A1:  
2005 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 7: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Düsen für CO2-Anlagen  
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.11.2005/ 
01.11.2006 

12094-09:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 9: Anforderungen und 
Prüfverfahren für spezielle Branderkennungs-
elemente 

2006/C 134/01 01.01.2004/ 
01.09.2005 

12094-10:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 10: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Druckmessgeräte und 
Druckschalter 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.05.2006 

  

8 Auch die Grundnorm wurde im Amtsblatt der EU vom 08.06.2006 (Nr. C 134) als Ände-
rung A1 (EN 12094-07: 2000/A1: 2005) mitgeteilt. Da aber noch eine weitere Eintragung 
als eine A1-Änderung für diese Norm vorhanden ist, die abweichende Daten enthält, 
muss es sich bei der ersten Eintragung weiterhin um die Grundnorm gemäss der vorher-
gehenden Publikation im Bundesblatt Nr. 50 vom 20.12.2005 handeln. 
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12094-11:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 11: Anforderungen und 
Prüfverfahren für mechanische Wägeeinrich-
tungen 

2006/C 134/01 01.01.2004/ 
01.09.2005 

12094-12:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 12: Anforderungen und 
Prüfverfahren für pneumatische Alarmgeräte 

2006/C 134/01 01.01.2004/ 
01.09.2005 

12094-13:  
2001 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bau-
teile für Löschanlagen mit gasförmigen 
Löschmitteln – Teil 13: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Rückflussverhinderer und 
Rückschlagventile 

2006/C 134/01 01.01.2002/ 
01.04.2004 

12101-01: 
2005 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 1: 
Bestimmungen für Rauchschürzen 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.09.2008 

12101-01: 
2005/A1: 
2006 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 1: 
Bestimmungen für Rauchschürzen  
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.12.2006/ 
01.09.2008 

12101-02:  
2003 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 2: 
Festlegungen für natürliche Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte 

2006/C 134/01 01.04.2004/ 
01.09.2006 

12101-03:  
2002 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 3: 
Bestimmungen für maschinelle Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte 

2006/C 134/01 01.04.2004/ 
01.04.2005 

12101-03:  
2002/AC: 
2005 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 3: 
Bestimmungen für maschinelle Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2006 

12101-06: 
2005 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 6: 
Festlegungen für Differenzdrucksysteme – 
Bausätze 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

12101-10: 
2005 

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 10: 
Energieversorgung 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.01.2009 

12150-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes 
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas –  
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

12209:  
2003 

Schlösser und Baubeschläge – Schlösser – 
Mechanisch betätigte Schlösser und Schliess-
bleche – Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.06.20063 

12259-01:  
1999 + A1:  
2001 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 1: Sprink-
ler (Norm + Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.04.2002/ 
01.09.2005 

12259-01:  
1999 + A1:  
2001/A2:  
2004 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 1: Sprink-
ler (Norm + Änderungen A1/A29) 

2006/C 134/01 01.03.2005/ 
01.03.2006 

    

  

9 Gegenüber der vorhergehenden Bekanntmachung wurde die Darstellung der Änderungen 
A1 und A2 angepasst. 
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12259-01:  
1999 + A1:  
2001/A3:  
2006 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 1: Sprink-
ler (Norm + Änderungen A1/A3) 

2006/C 134/01 01.11.2006/ 
01.11.2007 

12259-02:  
1999 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteil für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 2: Nass-
alarmventil mit Zubehör 

2006/C 134/01 _ 

12259-02:  
1999/A1:  
2001 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteil für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 2: Nass-
alarmventil mit Zubehör (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2002/ 
01.08.20073 

12259-02:  
1999/A2:  
2005 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteil für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 2: Nass-
alarmventil mit Zubehör (Änderung A2) 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.08.2007 

12259-02:  
1999/AC:  
2002 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteil für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 2: Nass-
alarmventil mit Zubehör (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.200510 

12259-03:  
2000 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 3:  
Trockenalarmventile und Zubehör 

2006/C 134/01 _ 

12259-03:  
2000/A1:  
2001 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 3: Tro-
ckenalarmventile und Zubehör (Änderung A1)

2006/C 134/01 01.01.2002/ 
01.08.20073 

12259-03:  
2000/A2:  
2005 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 3: Tro-
ckenalarmventile und Zubehör (Änderung A2)

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.08.2007 

12259-04:  
2000 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 4: Was-
sergetriebene Alarmglocken 

2006/C 134/01 _ 

12259-04:  
2000/A1:  
2001 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 4: Was-
sergetriebene Alarmglocken (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2002/ 
01.04.2004 

12259-05:  
2002 

Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für Sprink-
ler- und Sprühwasseranlagen – Teil 5: Strö-
mungsmelder 

2006/C 134/01 01.07.2003/ 
01.09.2005 

12285-02: 
2005 

Werksgefertigte Tanks aus Stahl –  
Teil 2: Liegende zylindrische ein- und doppel-
wandige Tanks zur oberirdischen Lagerung 
von brennbaren und nichtbrennbaren wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

12326-01:  
2004 

Schiefer und andere Natursteinprodukte für 
überlappende Dachdeckungen und Aussen-
wandbekleidungen – Teil 1: Produktspezifika-
tion 

2006/C 134/01 01.05.2005/ 
01.05.20083 

12337-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Chemisch vorgespanntes 
Kalknatronglas – Teil 2: Konformitätsbewer-
tung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

    
    

  

10 Diese Daten wurden im Amtsblatt der EU Nr. C 134 vom 08.06.2006 neu mitgeteilt. 
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12380:  
2002 

Belüftungsventile für Entwässerungssysteme –
Anforderungen, Prüfverfahren und Konformi-
tätsbewertung 

2006/C 134/01 01.10.2003/ 
01.10.2004 

12416-01:  
2001 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Pulver-
löschanlagen – Teil 1: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Bauteile 

2006/C 134/01 01.01.2002/ 
01.04.2004 

12416-01:  
2001/A1:  
2004 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Pulver-
löschanlagen – Teil 1: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Bauteile (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2005 

12416-02:  
2001 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Pulver-
löschanlagen – Teil 2: Planung, Einbau und 
Wartung 

2006/C 134/01 01.04.2002/ 
01.04.2004 

12446:  
2003 

Abgasanlagen – Bauteile – Aussenschalen aus 
Beton 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

12467:  
2004 

Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

12467:  
2004/A1: 
2005 

Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation 
und Prüfverfahren (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

12566-01:  
2000 

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwer-
te (EW) – Teil 1: Werkmässig hergestellte 
Faulgruben 

2006/C 134/01 _ 

12566-01:  
2000/A1:  
2003 

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwer-
te (EW) – Teil 1: Werkmässig hergestellte 
Faulgruben (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

12566-03: 
2005 

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW –  
Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
tierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem 
Schmutzwasser 

2006/C 134/01 01.05.2006/ 
01.05.2007 

12620:  
2002 

Gesteinskörnungen für Beton 2006/C 134/01 01.07.2003/ 
01.06.2004 

12676-01:  
2000 

Blendschutzsysteme für Strassen –  
Teil 1: Anforderungen und Eigenschaften 

2006/C 134/01 _ 

12676-01:  
2000/A1:  
2003 

Blendschutzsysteme für Strassen –  
Teil 1: Anforderungen und Eigenschaften 
(Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2006 

12764:  
2004 

Sanitärausstattungsgegenstände – Anforde-
rungen an Whirlwannen 

2006/C 134/01 01.10.2005/ 
01.10.2007 

12809:  
2001 

Heizkessel für feste Brennstoffe – Nennwär-
meleistung bis 50 kW – Anforderungen und 
Prüfung 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

12809:  
2001/A1:  
2004 

Heizkessel für feste Brennstoffe – Nennwär-
meleistung bis 50 kW – Anforderungen und 
Prüfung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

12809:  
2001/AC:  
2003 

Heizkessel für feste Brennstoffe – Nennwärme-
leistung bis 50 kW – Anforderungen und 
Prüfung (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2006 

12815:  
2001 

Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen 
und Prüfung 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 
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12815:  
2001/A1:  
2004 

Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen 
und Prüfung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

12815:  
2001/AC:  
2003 

Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen 
und Prüfung (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2006 

12859:  
2001 

Gips-Wandbauplatten – Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.04.2002/ 
01.04.2003 

12859:  
2001/A1:  
2004 

Gips-Wandbauplatten – Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfverfahren (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2005 

12860:  
2001 

Gipskleber für Gips-Wandbauplatten – Begrif-
fe, Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.04.2002/ 
01.04.2003 

12878: 
2005 

Pigmente zum Einfärben von zement- und/oder 
kalkgebundenen Baustoffen – Anforderungen 
und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

12951: 
2004 

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheinde-
ckungen –Fest installierte Dachleitern – 
Produktanforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13024-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes 
Borosilicat-Einscheibensicherheitsglas – Teil 
2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13043:  
2002 

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflä-
chenbehandlungen für Strassen, Flugplätze 
und andere Verkehrsflächen 

2006/C 134/01 01.07.2003/ 
01.06.2004 

13055-01:  
2002 

Leichte Gesteinskörnungen – Teil 1: Leichte 
Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und 
Einpressmörtel 

2006/C 134/01 01.03.2003/ 
01.06.2004 

13055-02:  
2004 

Leichte Gesteinskörnungen – Teil 2: Leichte 
Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflä-
chenbehandlungen sowie für ungebundene und 
gebundene Verwendung 

2006/C 134/01 01.05.2005/ 
01.05.2006 

13063-01: 
2005 

Abgasanlagen – System-Abgasanlagen mit 
Keramik-Innenrohren – Teil 1: Anforderungen 
und Prüfungen für Russbrandbeständigkeit 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2007 

13063-02: 
2005 

Abgasanlagen – Systemabgasanlagen mit 
Keramikinnenrohren – Teil 2: Anforderungen 
und Prüfungen für feuchte Betriebsweise 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

13069: 
2005 

Abgasanlagen – Keramik-Aussenschalen für 
Systemabgasanlagen – Anforderungen und 
Prüfungen 

2006/C 134/01 01.05.2006/ 
01.05.2007 

13084-05: 
2005 

Freistehende Schornsteine – Baustoffe für 
Innenrohre aus Mauerwerk – Teil 5: Produkt-
festlegungen 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

13084-07: 
2005 

Freistehende Schornsteine – Teil 7: Produkt-
festlegungen für zylindrische Stahlbauteile zur 
Verwendung in einschaligen Stahlschornstei-
nen und Innenrohren aus Stahl 

2006/C 134/01 01.08.2006/ 
01.08.2007 
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13101:  
2002 

Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten – 
Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung und 
Beurteilung der Konformität 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
01.08.2004 

13139:  
2002 

Gesteinskörnungen für Mörtel 2006/C 134/01 01.03.2003/ 
01.06.2004 

13160-01: 
2003 

Leckanzeigesysteme – Teil 1: Allgemeine 
Grundsätze 

2006/C 134/01 01.03.2004/ 
01.03.2005 

13229:  
2001 

Kamineinsätze einschliesslich offene Kamine 
für feste Brennstoffe – Anforderungen und 
Prüfung 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

13229:  
2001/A1: 
2003 

Kamineinsätze einschliesslich offene Kamine 
für feste Brennstoffe – Anforderungen und 
Prüfung (Änderung A1) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2007 

13229:  
2001/A2:  
2004 

Kamineinsätze einschliesslich offene Kamine 
für feste Brennstoffe – Anforderungen und 
Prüfung (Änderung A2) 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

13229:  
2001/AC: 
2003 

Kamineinsätze einschliesslich offene Kamine 
für feste Brennstoffe – Anforderungen und 
Prüfung (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2006 

13240:  
2001 

Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforde-
rungen und Prüfung 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

13240:  
2001/A2:  
2004 

Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforde-
rungen und Prüfung (Änderung A2) 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.20073 

13240:  
2001/AC:  
2003 

Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforde-
rungen und Prüfung (Berichtigung AC) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2006 

13241-01: 
2003 

Tore – Produktnorm – Teil 1: Produkte ohne 
Feuer- und Rauchschutzeigenschaften 

2006/C 134/01 01.05.2004/ 
01.05.2005 

13242:  
2002 

Gesteinskörnungen für ungebundene und 
hydraulisch gebundene Gemische für Ingeni-
eur- und Strassenbau 

2006/C 134/01 01.10.2003/ 
01.06.2004 

13263-01: 
2005 

Silikatstaub für Beton – Teil 1: Definitionen, 
Anforderungen und Konformitätskriterien 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

13279-01: 
2005 

Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel –  
Teil 1: Begriffe und Anforderungen 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

13310:  
2003 

Küchenspülen – Anforderungen und Prüf-
verfahren 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.20063 

13341: 
2005 

Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für die 
oberirdische Lagerung von Heizölen, Kerosin 
und Dieselkraftstoffen – Tanks, die aus blasge-
formtem Polyethylen, rotationsgeformtem 
Polyethylen und durch anionische Polymerisa-
tion von Polyamid 6 hergestellt wurden – 
Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

13383-01:  
2002 

Wasserbausteine – Teil 1: Anforderungen 2006/C 134/01 01.03.2003/ 
01.06.2004 

13450:  
2002 

Gesteinskörnungen für Gleisschotter 2006/C 134/01 01.10.2003/ 
01.06.2004 
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13454-01:  
2004 

Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Com-
positbinder und Calciumsulfat-Werkmörtel für 
Estriche – Teil 1: Begriffe und Anforderungen

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.07.2006 

13479:  
2004 

Schweisszusätze – Allgemeine Produktnorm 
für Zusätze und Pulver zum Schmelzschweis-
sen von metallischen Werkstoffen 

2006/C 134/01 01.10.2005/ 
01.10.2006 

13502:  
2002 

Abgasanlagen – Anforderungen und Prüf-
verfahren für Keramik-Aufsätze 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
01.08.2004 

13561:  
2004 

Markisen – Leistungs- und Sicherheitsanforde-
rungen 

2006/C 134/01 01.03.2005/ 
01.03.2006 

13564-01:  
2002 

Rückstauverschlüsse für Gebäude – Teil 1: 
Anforderungen 

2006/C 134/01 01.05.2003/ 
01.05.2004 

13565-01:  
2003 

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – 
Schaumlöschanlagen – Teil 1: Anforderungen 
und Prüfverfahren für Bauteile 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.03.2007 

13616:  
2004 

Überfüllsicherungen für ortsfeste Tanks für 
flüssige Brenn- und Kraftstoffe 

2006/C 134/01 01.05.2005/ 
01.05.2006 

13616:  
2004/AC: 
2006 

Überfüllsicherungen für ortsfeste Tanks für 
flüssige Brenn- und Kraftstoffe (Berichtigung 
AC) 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2006 

13658-01: 
2005 

Putzträger und Putzprofile aus Metall – 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – 
Teil 1: Innenputze 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

13658-02: 
2005 

Putzträger und Putzprofile aus Metall – 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – 
Teil 2: Aussenputze 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

13659:  
2004 

Abschlüsse aussen – Leistungs- und Sicher-
heitsanforderungen 

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

13707:  
2004 

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit 
Trägereinlage für Dachabdichtungen – Defini-
tionen und Eigenschaften 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13748-01: 
2004 

Terrazzoplatten – Teil 1: Terrazzoplatten für 
die Verwendung im Innenbereich 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.10.20063 

13748-02: 
2004 

Terrazzoplatten – Terrazzoplatten für die 
Aussenverwendung  

2006/C 134/01 01.04.2005/ 
01.04.2006 

13813:  
2002 

Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – 
Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigen-
schaften und Anforderungen 

2006/C 134/01 01.08.2003/ 
01.08.2004 

13830:  
2003 

Vorhangfassaden – Produktnorm 2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

13859-01: 
2005 

Abdichtungsbahnen – Definitionen und Eigen-
schaften von Unterdeck- und Unterspannbah-
nen – Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbah-
nen für Dachdeckungen 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

13859-02: 
2004 

Abdichtungsbahnen – Definitionen und Eigen-
schaften von Unterdeck- und Unterspannbah-
nen – Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbah-
nen für Wände 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 
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13877-03:  
2004 

Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 3: 
Anforderungen an Dübel für Fahrbahnbefesti-
gungen aus Beton 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13950: 
2005 

Gips-Verbundplatten zur Wärme- und Schall-
dämmung – Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2007 

13963: 
2005 

Materialien für das Verspachteln von Gips-
platten-Fugen – Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

13964:  
2004 

Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfah-
ren 

2006/C 134/01 01.01.2005/ 
01.07.20073 

13967: 
2004 

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und 
Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung 
gegen Bodenfeuchte und Wasser – Definitio-
nen und Eigenschaften 

2006/C 134/01 01.10.2005/ 
01.10.2006 

13969: 
2004 

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen für die 
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und 
Wasser – Definitionen und Eigenschaften 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13970: 
2004 

Abdichtungsbahnen – Bitumen-Dampfsperr-
bahnen – Definitionen und Eigenschaften 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13984: 
2004 

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und 
Elastomer-Dampfsperrbahnen – Definitionen 
und Eigenschaften 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

13986: 
200411 

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen 
– Eigenschaften, Bewertung der Konformität 
und Kennzeichnung 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

14016-01: 
2004 

Bindemittel für Magnesiaestriche – Kaustische 
Magnesia und Magnesiumchlorid –  
Teil 1: Begriffe und Anforderungen 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

14037-01:  
2003 

Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer 
Temperatur unter 120 ° C – Teil 1: Technische 
Spezifikationen und Anforderungen 

2006/C 134/01 01.02.2004/ 
01.02.2005 

14041:  
2004 

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge –
Wesentliche Eigenschaften 

2006/C 134/01 (01.06.2005) 
01.01.2006/ 
01.01.200712 

14063-01:  
2004 

Wärmedämmstoffe für Gebäude – An der 
Verwendungsstelle hergestellte Wärmedäm-
mung aus Blähton-Leichtzuschlagsstoffen 
(LWA) – Teil 1: Spezifikation für die Schütt-
dämmstoffe vor dem Einbau 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

14080: 
2005 

Holzbauwerke – Brettschichtholz – Anforde-
rungen 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

    
    
    

  

11 Referenz der ersetzten Norm: EN 13986: 2002. 
12 Die Koexistenzperiode wurde gegenüber der vorhergehenden Bekanntmachung verlän-

gert. Die Datumsangabe in Klammern entspricht den Angaben im Amtsblatt der EU  
vom 08.06.2006, Nr. C 134, S. 25. 
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14081-01: 
2005 

Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes 
Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem 
Querschnitt – Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2007 

14178-02: 
2004 

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus 
Erdalkali-Silicatglas – Teil 2: Konformitäts-
bewertung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

14179-02: 
2005 

Glas im Bauwesen – Heissgelagertes ther-
misch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-
sicherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewer-
tung/Produktnorm 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 

14188-01:  
2004 

Fugeneinlagen und Fugenmassen –  
Teil 1: Anforderungen an heissverarbeitbare 
Fugenmassen 

2006/C 134/01 01.07.2005/ 
01.01.20073 

14188-02:  
2004 

Fugeneinlagen und Fugenmassen –  
Teil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare 
Fugenmassen 

2006/C 134/01 01.10.2005/ 
01.01.20073 

14190: 
2005 

Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbei-
tung – Begriffe, Anforderungen und Prüfver-
fahren 

2006/C 134/01 01.04.2006/ 
01.04.2007 

14195: 
2005 

Metallprofile für Unterkonstruktionen von 
Gipsplattensystemen – Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.01.2007 

14209: 
2005 

Hohlkehlleisten aus kartonummanteltem Gips 
– Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2007 

14216:  
2004 

Zement – Zusammensetzung, Anforderungen 
und Konformitätskriterien von Sonderzement 
mit sehr niedriger Hydratationswärme 

2006/C 134/01 01.02.2005/ 
01.02.2006 

14250: 
2004 

Holzbauwerke – Produktanforderungen an 
vorgefertigte Fachwerkträger mit Nagelplatten

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

14296: 
2005 

Sanitärausstattungsgegenstände – Reihen-
waschanlagen 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2008 

14316-01:  
2004 

Wärmedämmstoffe für Gebäude – An der 
Verwendungsstelle hergestellte Wärmedäm-
mung aus Produkten mit expandiertem Perlite 
(EP) – Spezifikation für gebundene und 
Schüttstoffe vor dem Einbau 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

14317-01:  
2004 

Wärmedämmstoffe für Gebäude – An der 
Verwendungsstelle hergestellte Wärmedäm-
mung mit Produkten aus expandiertem Vermi-
culite (EV) – Teil 1: Spezifikation für gebun-
dene und Schüttdämmstoffe vor dem Einbau 

2006/C 134/01 01.06.2005/ 
01.06.2006 

14321-02: 
2005 

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes 
Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas –
Teil 2: Konformitätsbewertung/ Produktnorm 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2007 

14339: 
2005 

Unterflurhydranten 2006/C 134/01 01.05.2006/ 
01.05.2007 

14342: 
2005 

Parkett und Holzfussböden – Eigenschaften, 
Bewertung der Konformität und Kennzeich-
nung 

2006/C 134/01 01.03.2006/ 
01.03.2007 
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14374: 
2004 

Holzbauwerke – Furnierschichtholz für 
tragende Zwecke – Anforderungen 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.2006 

14384: 
2005 

Überflurhydranten 2006/C 134/01 01.05.2006/ 
01.05.2007 

14396:  
2004 

Ortsfeste Steigleitern für Schächte 2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

14399-01: 
2005 

Hochfeste planmässig vorspannbare Schrau-
benverbindungen für den Metallbau –  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

2006/C 134/01 01.01.2006/ 
01.10.2007 

14411: 
2003 

Keramische Fliesen und Platten – Begriffe, 
Klassifizierung, Gütemerkmale und Kenn-
zeichnung (ISO 13006: 1998, modifiziert) 

2006/C 134/01 01.12.2004/ 
01.12.2005 

14428:  
2004 

Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen 
und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2005/ 
01.09.20073 

14471: 
2005 

Abgasanlagen – Systemabgasanlagen mit 
Kunststoffinnenrohren – Anforderungen und 
Prüfungen 

2006/C 134/01 01.06.2006/ 
01.06.2007 

14496: 
2005 

Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur 
Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten 
– Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.09.2006/ 
01.09.2007 

14528: 
2005 

Sitzwaschbecken – Funktionsanforderungen 
und Prüfverfahren 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2008 

14604: 
2005 

Rauchwarnmelder 2006/C 134/01 01.05.2006/ 
01.08.2008 

14647: 
2005 

Tonerdezement – Zusammensetzung, Anforde-
rungen und Konformitätskriterien 

2006/C 134/01 01.08.2006/ 
01.08.2007 

14716: 
2004 

Spanndecken – Anforderungen und Prüfver-
fahren 

2006/C 134/01 01.10.2005/ 
01.10.2006 

14782: 
2006 

Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbe-
kleidungselemente für die Innen- und Aussen-
anwendung aus Metallblech – Produktspezifi-
kation und Anforderungen 

2006/C 134/01 01.11.2006/ 
01.11.2007 

15088: 
2005 

Aluminium und Aluminiumlegierungen – 
Erzeugnisse für Tragwerksanwendungen– 
Technische Lieferbedingungen 

2006/C 134/01 01.10.2006/ 
01.10.2007 

    

 
 


